
	Ensaio 2

	Temperatura: 30°C 
	Pressão: 200kpa

	Peso do meio poroso antes
	Peso do meio poroso depois

	63,4684g
	64,1373g

	Drager

	Antes do ensaio
	Pós ensaio

	CH4: 76%
	CH4: 61%

	CO2: 44%
	CO2: 0%

	O2: 0%
	O2: 6,7%

	CO: 0ppm
	CO: 37ppm

	H2S: 0ppm
	H2S: 0ppm

	Geotech

	Antes do ensaio
	Pós ensaio

	CH4: 58%
	CH4: 59,3%

	CO2: 40,7%
	CO2: 0%

	O2: 0,5%
	O2: 6,7%

	CO: 0ppm
	CO: 316ppm

	H2S: 3ppm
	H2S: 18ppm

	Cromatógrafo

	Antes do ensaio
	Pós ensaio (medição 1)

	CH4: 
	CH4: 78,29%   

	CO2: 
	CO2: 21,71%

	Antes do ensaio
	Pós ensaio (medição 2)

	CH4:
	CH4: 75,83%

	CO2:
	CO2: 24,17%
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